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アンコール® HD
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東京都品川区勝島1‐5‐21
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http://www.nordson.com

• 進化したHDLVシステムにより、低容量のエアで粉とばしの少
ない塗りこみを実現

・ 多色色替え作業にスピーディーに対応可能

・ 定電圧、定電流、カスタム設定も可能なコントローラー

・ ３つの選べるプリセットモード（メタリック、リコート、深溝）

・ 見やすく使いやすいオンーガンコントロール

究極のカバレッヂ 進化したHDLV（High Density Low Volume）システム
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個性豊かで、なめらかな美肌に仕上がる、微粒子粉体塗料「ビリューシア®」。
揮発性有機溶剤を含まない粉体塗料は、人にも環境にもやさしいペイント。ところが粒子が大きく、塗装面が凹凸になるのが悩みでした。
それを解決したのが、微粒子粉体塗料「ビリューシア®」。溶剤塗料にも匹敵するなめらかな仕上がりのうえ、必要な色を必要な量だけ
調色できる「粉体調色システム」により、あらゆる色のニーズに短期間で対応。環境にやさしい粉体塗料の活躍の場を広げています。
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巻頭記事

塗装下地にアルマイトを

菊池　哲 *

巻 頭 記 事

*	QUALICOAT JAPAN 執行委員長・アルミ表面技術研究所代
表取締役

１．はじめに
　最近、EUの会合に出るとサステナビリティーとい
う言葉が流行りで、この一環として環境対応の表面
処理が強く叫ばれている。アルミ製品の表面処理で
はアルマイト（陽極酸化皮膜）、陽極酸化塗装複合皮
膜、着色塗膜の三つのカテゴリーがある。この中で、
着色塗膜に関する環境問題が今関係者で大きな話題に
なっている。問題は二つ、つまり溶剤系塗料から発生
するVOC（揮発性有機化合物）と塗装下地処理のク
ロメートである。VOCについては日本でも平成５年
の大気汚染防止法改正で規制されるようになった。ク
ロメートについては有害な六価クロムの問題で排水が
厳しく規制されている他、作業環境や製品の環境問題
としても良くないとされている。EUではリーチ規制
で 2017 年９月からクロメートを禁止するという方針
が示されて、塗装業界ではクロムフリー前処理の導入
を巡って大きな問題になっている。そこでわれわれア
ルマイト派は、それなら今世界中で塗装前処理として
アルマイトの良さが認められている中で、着色塗装に
もアルマイト下地にすればよいのでは、と言いたくな
る。しかし長年クロメートのような化成処理が当たり
前になっていた塗装業者にとって、アルマイトなんて
とても出来ないと思われている方が多いと思う。アル
マイト会社が当たり前にやっているものを塗装会社が
できないはずがない、とわれわれアルマイト派は考え
るのだが、アルマイトに馴染みのない人には理解でき
ないかもしれない。今回パウダー協福田専務から寄稿
を求められた機会に私見を述べさせていただく。

２．アルマイトとは
　図１のようにアルミニウムを希硫酸のような電解液
の中で、アルミを＋極に、対極に－極を付けて電気を
流すと、アルミ表面に電気分解で発生した酸素とアル

ミが反応して酸化アルミニウムの皮膜が発生する。こ
れを陽極酸化皮膜、つまり通称アルマイトという。
　アルマイトは、めっきや塗装のようにアルミ金属の
上に他の物質を被覆するのではなしにアルミニウムが
酸化して皮膜が成長するので「被膜」と書かないで「皮
膜」と書くのである（図２）。

３．アルマイトはポーラス構造
　アルマイトはアルミナ（Al2O3）で、一種のセラミッ
クスであり電気絶縁性皮膜であるのと耐熱性が非常に
高いという特性がある。特筆すべきことは、皮膜は図
３の電顕写真のように十数ナノメートルの微細な孔が
ある多孔質構造である。この穴はアルマイト単独とし
て使われるときは、通常封孔処理を行う。封孔処理と
は陽極酸化で皮膜を生成した後、沸騰水や加圧水蒸気
中でアルミナを水和反応させ、非晶質のアルミナ水和
物に変性して体積膨張により孔を封ずることである。
封孔処理しないと汚れがしみ込んで外観不良になると
共に耐食性が悪くなるからである。封孔処理はアルマ
イトの発明者・理化学研究所宮田聡の有名な世界的特
許である。
　しかし、この上に塗装する場合は封孔処理せずに、
陽極酸化後湯洗を行う。湯洗は通常 60℃とか 80℃で
数分〜十数分行う。湯洗の目的は陽極酸化電解で皮膜
の微細孔に入った酸が残らないように洗浄することで
ある。湯洗が不十分であったり、逆に封孔までしてし

図１　陽極酸化

図２　皮膜生成過程モデル

図３　皮膜の電顕写真
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まうと塗膜の付着性が悪くなるのでここが塗膜下地の
ポイントである。特に粉体や低温乾燥型フッ素樹脂系
の塗料の場合、これらの条件が悪いと付着性が劣るの
で十分に注意しなければならない。

４．処理工程
　処理工程は、以下の手順で行う。
　ラッキング：搬送用のジグに取り付ける作業で、通
電のための接点をしっかりつけなければならない。こ
れがアルマイトの難しいといわれる所以である。
　脱脂：	加工油などの汚れを除去する。通常弱アルカ

リ性の界面活性剤が用いられる。浴温度は
50〜 60℃

　水洗：	水道水等の流水で行う。
　エッチング：アルミ表面の自然酸化膜や軽微な擦り

傷、押し出しのダイマークなどを溶解除去す
る。通常水酸化ナトリウム 5〜 10％、浴温
40〜 60℃で行う。

　水洗：	水道水等の流水で行う。
　スマット除去：エッチングで発生してアルミ表面に

付着したスマット（不溶解性物質）を除去す
る。硝酸又は硫酸水溶液を用いる。

　水洗：	水道水等の流水で行う。
　陽極酸化：硫酸水溶液中で電解を行い皮膜を生成さ

せる。通常硫酸濃度 15％〜 18％、浴温 20〜
22℃、電流密度 1〜 1.5 A/dm2 で皮膜厚さに
応じて 15分〜 20分程度行う。このとき電解
による発熱があるため液を冷却し温度管理を
行うことと液の撹拌を行うことが必要。

　水洗：	水道水等の流水で行う。
　純水洗：イオン交換水を用いて行う。
　湯洗：	イオン交換水 60〜 80℃で数分から 10数分

行う。この水質管理が重要。
　乾燥：	熱風で十分乾燥させる。乾燥が不十分である

と塗膜の付着性が劣る。
　工程は異常であるが、アルマイトは処理直後の活性
が高いので、保管場所はクリーンで湿気のないところ
でなければならない。

５．塗装前処理としてのアルマイト仕様
　アルマイトは現在いろいろな用途に使われている。
アルミニウム建材の場合はサッシなど形材製品には
アルマイト後電着塗装する複合皮膜がほとんどである
が、外壁パネルなどにはアルマイト単独でも使われ
る。その他カメラやスマホの筐体、鍋などの家庭日用
品、自動車部品、機械部品など今日では多種多方な用
途があり、その用途に応じて要求される特性・性能が
ある。つまり、外観（色・表面テクスチャー、光沢
など）、皮膜厚さ、耐食性、耐摩耗性、皮膜硬さなど。
最近ではアルマイトの微細ポーラス構造を利用する特
殊機能を持つ機能性皮膜の開発も進められている。し
かし、塗装下地としてアルマイトに要求される特性
は、アルミ素地の腐食による塗膜の膨れや糸状腐食防
止のための耐食性と塗膜との付着性である。そのた
めQUALICOATでは皮膜厚さを 3〜 8 μm、陽極酸

化処理後 16時間以内に塗装すること、塗装と同一工
場内で行うことを義務付けている。日本ではこれらの
QUALICOATの規定には十分な根拠がなく規制し過
ぎだとする議論もあり、我々としてはもっと研究が必
要であると考えている。いずれにしても世界的にまだ
塗装下地としてアルマイトを行っている工場が少ない
現状ではまだまだ改善の必要があるように思われる。

６．アルマイト下地のメリットとデメリット
　クロメートに対するアルマイトのメリットデメ
リットを示すと表１の通りである。
　労働生産性と設備コストはアルマイトの方が 20％
〜 50％程度多くなると予想されるが、排水処理費は
安くなり、塗装品質の向上と環境特性を考慮すればア
ルマイト下地のメリットは十分あると思われる。

７．	塗装下地にアルマイトを採用している会
社の PR 内容

　現在塗装下地にアルマイトを採用している会社の
ホームページには次のような内容が掲載されている。
ご参考に紹介する。
①N社の場合
　アルマイトは塗膜の密着性を向上させる機能を持
つ。かつ、得られたアルマイト皮膜がクロメート皮膜
に比べより優れた耐食性を持つ。
　アルマイト 6〜 15 μm＋フッ素塗膜厚 25 μm仕様
の場合、アルマイト皮膜厚さは、測定ができ管理がで
きる。トータル膜厚で測定し、塗膜厚さの管理ができ
る。従って、塗膜厚さは仕様書の規格値に謳われてい
る通りの全ての塗膜厚さがフッ素樹脂塗料による塗膜
厚さになる。すなわち塗膜質は 100％フッ素樹脂にな
る。
②S社の場合
　当社では着色塗装の下地処理として薄膜の陽極酸化
皮膜を用いる。この仕様では化成皮膜に比べ加工時の
塗膜付着性に優れており、プライマー工程の省略が可
能。また、ふっ素樹脂塗装仕様では、プライマーの紫
外線劣化がないことから、上塗りの塗膜厚さを薄くす
ることができる。
③T社の場合
　アルマイト皮膜は、その多孔質構造を利用して塗装
やコーティング、接着などの下地処理に用いられる。
現在でも、クロムやマンガンなどの金属塩を用いた化
成皮膜処理が広く用いられているが、アルマイト皮膜
も下地皮膜として優れた性能を持っている。
　また、弊社が下地用に開発したアルマイト「TAF 
AD」は一般の化成皮膜やアルマイト皮膜よりも密着
強度が優れています。アルマイト皮膜は、その多孔質
構造を利用して塗装やコーティング、接着などの下地
処理に用いられる（表２）。

８．まとめ
　塗装工場でアルマイト処理を実施することはいくつ
かのハードルを越えなければできないと考えられてい
る。その理由は
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①	アルマイトは電解処理でラッキングが浸せき処理
に比べて大変で作業効率が悪い。

②	電解とその後の水洗・湯洗の管理が難しい。

表１　アルマイトとクロメートの比較

事項 比較項目 クロメート アルマイト
下地性能 付着性 良い。 良い。

耐食性 良い。 非常に良い。糸状腐食がない。
プライマー フッ素系塗装には必要。 不要、プライマーの紫外線による

劣化がない。
環境特性 作業環境 有害性あり。 ミスト対策をすればよい。

製品使用環境 有害性あり。 有害性なし。
処理工程 ラッキング 容易。 通電の接点などジグ付けに人手が

かかる。
前処理 容易。 容易。
皮膜生成 容易。 電解条件管理が必要。
後処理 水洗・乾燥も容易。 水洗・湯洗条件管理が必要。

排水処理 クロメート系排水 別途処理が必要。 不要。
総合排水 排水にリン酸を含む場合は処理工

程が複雑でスラッジが多くなる。
比較的容易。

コスト 労働力 100 150：ラッキングに時間がかかる。
設備費 処理槽、搬送設備、加温設備、排

気設備、排水処理設備、搬送ジグ
が必要。

処理槽、搬送設備、加温設備、排
気設備、排水処理設備の他、ラッ
キングジグ、電源設備、冷却設備
が必要。

排水処理費 処理コストが大きい。 処理コストが少ない。

表２　下地皮膜別密着強度

皮膜種類 平常時 加熱後
クロメート（化成皮膜） 0.57 0.62
硫酸アルマイト 0.54 0.73
シュウ酸アルマイト 0.86 0.96
TAF AD 1.18 _ 1.20

③	設備費にコストが掛かる。
などのことが考えられるであろう。しかしそれは越え
られないハードルであろうか。
　今、脱クロメート処理が世界中で叫ばれる中で六価
クロムを含まない化成処理が多く提案されているが、
いずれもクロメートに勝るものはないといわれる。ク
ロメートに勝る塗装下地はアルマイトのみである。こ
の際導入の困難を漠然と考えるのではなく、自社に
とってどうなのか具体的に検討される価値は十分にあ
ると思われる。
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＊　インタースペース（エンジニアリング事務所）・主宰

思いのままに
（What Comes to My Mind These Days）

“膜”の技術は力持ち
五
ご き た

木田　功＊

エッセイ

１．はじめに
　今号のエッセイは、ここ何回かのエッセイとは趣を
変えまして、ちょっと技術的な分野のお話をさせてい
ただきます。
　ただし、本パウダーコーティング誌は、技術系の方々
だけでなく営業や事務系の方々、経営者の方々もお読
みいただいておりますので、そのことを慮って書きた
いと思います。

　私たちが生活・活動している社会の中には膜、フィ
ルム、コーティング、等と表現されるモノ・機能が実
に沢山ありますが、それらの中で、今回話題にしたい
のは、ミリ（mm）単位で表されるような厚さのモノ

（例えば、シートと表現されるようなモノ）ではなく、
もっと薄いモノ・機能に関するお話です。

　「重厚長大」という言葉があります。「重厚長大」の
重とは重いこと、厚とは厚いこと、長とは長いこと、
大とは大きいこと、を意味する短縮語です。
　この言葉が生まれたのは、1973 年に始まる石油危
機（オイル・クライシス：oil crisis）に起因して、石
油供給の逼迫と原油価格高騰による世界的な経済混乱
と不況の時期、つまり、高度経済成長が終

しゅうえん

焉を迎えた
頃でした。
　この混乱・不況は 1980 年代前半頃まで続きました。

　重厚長大産業が精彩を欠くようになり、一方で、省
エネ・省資源型技術（経済）の産業が台頭を始めます。
エレクトロニクス、ソフトウエア、等の産業（いわゆ
るハイテク産業）で、「軽薄短小」と表現される産業
です。
　「軽薄短小」の軽とは軽いこと、薄とは薄いこと、
短とは短いこと、小とは小さいことを意味します。
　重さで表現して、重厚長大をトン（ton）の産業（経
済）、軽薄短小をグラム（g）の産業（経済）、という
言い方もあります。
　なお、今日では、重厚長大という言葉を侮

ぶ べ つ

蔑的な意
味を含めて表現する人を見かけることがありますが、
それはいかがなものか、ということを申し添えておき
ます。

　今回のエッセイを上記のような切り口で表現するな
ら、軽薄短小の分野のお話、ということになります。

２．膜、フィルム、コーティング、等
　本「パウダーコーティング」という機関誌を発刊し
ている日本パウダーコーティング協同組合は、言うま
でも無く、今回のテーマである、膜、フィルム、コー
ティング、等の専門分野で活躍している団体です。
　そして、膜、フィルム、コーティング、等の専門技
術が適用される先・応用される先・お客様は、重厚長
大分野にも沢山あることを理解しておかなくてはなり
ません。

　つきましては、まずは、パウダーコーティング
（powder  coating：粉体塗料・粉体塗装）という「膜」
について簡単に触れることにいたします。
　塗料というコーティング材料は、液体状の物と粉体

（粉）状の物の２種類がありますが、パウダーコーティ
ングとはその名の通り粉体状の塗料です。この塗料を、
塗装したい物体（基材）に塗装し、その後、加熱（焼
付）することにより膜を形成させます。
　詳細は割愛しますが、この膜の大略的な厚さは数十
～数百（μm：マイクロ・メートル）位の範囲です。
　因みに、塗料を塗装して膜状になった物（固体）を
専門的には塗膜と言います。

　モノ・物体の表面に何がしかの処理を施すことを表
面処理技術と言いますが、モノ・物体の表面の物性、
機能、等を変えることを表面改質技術と言います。
　パウダーコーティング技術も今回対象にしているよ
うな薄膜技術も表面処理技術であり表面改質技術で
す。

　膜、フィルム、コーティング、等の表現を便
べんぎじょう

宜上、「皮
膜」と総称することにしますが、今回のお話は、これ
らの皮膜自体が単独で（独立して）存在している状態
を云云するのではなく、これらの皮膜を必要とする対
象物（基材・基盤・サブストレイト：substrate）※ 1

の表面に付着している（くっ付いている）状態の皮膜
について云云するものです。

　従って、これらの皮膜は、それぞれの基材への付着
性の良し悪しが非常に重要な要素の一つになります。
換言しますと、皮膜は基材に付着していてこそ持って

※１	 対象物…技術分野や業界によっても言い方が違い
ますが、要は、皮膜を適用する相手材のことです。
基材という表現が広義に使える言葉です。
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※ 2	 表１に単位の接頭辞を記載しましたのでご参照く
ださい。

いる性能・機能、等が発揮される、ということです。
　皮膜の付着性の確認は、技術分野や業界によってそ
れぞれの試験方法・評価方法を持っています。
　今回対象とする皮膜は厚さで表現しますと、非常に
薄い皮膜を対象とします。
　薄い皮膜と言いましても、薄膜（thin film）、箔（foil）、
層（layer）、被覆（coating）、コーティング（coating）、
等、その表現にはもろもろありますが、これらの表現
の中で今回は、俗に「薄膜」と表現される概念の皮膜
を対象とします。
　皮膜の厚さ（膜厚）の単位で言いますと、マイクロ・
メートル（μm）かそれ以下のナノ・メートル（nm）
の世界です※ 2。単位の例をちょっとだけ書き出します
と；

1（nm：ナノ・メートル）＝ 0.001（μm：マイクロ・
メートル）＝ 0.000001（mm：ミリ・メートル）＝
10（Å）：オングストローム）。
1,000（μm）＝ 1（mm）。

　ここで、上記のマイクロ・メートル「μm」やナノ・
メートル「nm」という厚さの単位の関連で、日常的
なあるいは身近な例を挙げてみましょう。
　マイクロ・メートル「μm」の例では、髪の毛の太
さは約 60 ～ 80（μm）程度と言われます。
　家庭のキッチンで使われている食品用のアルミニウ
ム・フォイル（アルミニウム箔）、ポリエチレン・フィ
ルム、ポリ塩化ビニリデン・フィルムの厚さは大略
10（μm）程度です。
化学繊維の例で、アクリル繊維、ナイロン繊維、ポリ
エステル繊維の幅は 10 ～ 15（μm）。
　ナノ・メートル「nm」の例では、だれでも大変
親しみのあるシャボン玉。この皮膜の厚さは約数百

（nm）。
　しばしばマスメディア、等でも話題になるカーボン・
ナノチューブ（carbon nanotube：CNT）の直径は 0.5
～ 50（nm）。多くの人がよく使う CD（compact disc）
のピット（くぼみ、溝）の深さは約 130（nm）。たば
この煙の粒子径は 200 ～ 500（nm）。

　この薄膜と表現される技術分野は、1970 年代以降の
エレクトロニクス分野に不可欠な基盤的技術として発
展して来ており、更なる発展をし続けているものです。 

　IT（Information Technology： 情 報 技 術 ）・ エ レ
クトロニクス産業の基幹技術の一つである半導体製
造技術、中でも大規模集積回路（LSI：Large Scale 
Integration）やその関連の役割は絶大ですが、この分
野に表面処理技術・表面改質技術が応用されており、
いろいろな性能、機能、等を持った薄膜が製作され多
用されています。
　この精緻なモノを生産する工場内は高度に自動化さ
れ、クリーンルーム環境で生産されています。
　詳細は省きますが、例えば、皮膜の種類（成分）の
一部として、チタン膜（Ti 膜），窒化チタン膜（TiN 膜）、
シリコン酸化膜（SiO2 膜）、その他があります。
　膜厚は、ナノ・メートル（nm）の単位です。

　なぜ、「nm」などという精緻なサイズの薄膜が必要
なのかについて考えてみましょう。
　この薄膜は基材に付着（くっ付く）していないと意
味が無いということを言いました。
この薄膜が付着する基材は、基材としての性能・機能、
等は持っているわけですが、その基材だけでは性能、
機能、等が十分でない場合（プラスアルファの性能・
機能、等を必要とする場合）、何がしかの価値あるモ
ノを付加することになります。その価値あるモノが薄
膜である、というわけです。
これは、パウダーコーティングを適用するような塗装
の場合にも同じこと（ニーズ：needs）が言えます。

　IT やエレクトロニクス産業で薄膜にしなければな
らないのは、製品の高度な集積化や微細化が必須であ
るため、薄く、小さくしなければならないわけです。
また，換言しますと、薄膜であればこそ発現される特
性を利用したいということもあります。
　物質・物体によっては、薄いが故の特有な物性・機
能というものを持ち合わせている場合があります。

３．薄膜の応用実例
　私たちの日常生活の中における薄膜の応用例を挙げ
てみましょう。

　眼鏡のコーティング皮膜の基本的なものに、反射防
止コート、撥水性コート、耐衝撃性コート、等があり
ます。因みに、これら３種類のコーティング皮膜の合

表１　小さい単位・大きいの接頭辞

大きさ 接 頭 辞 記号 大きさ 接 頭 辞 記号
10 －1 デシ deci d 10 デカ deca da
10 －2 センチ centi c 102 ヘクト hecto h
10 －3 ミリ milli m 103 キロ kilo k
10 －6 マイクロ micro μ 106 メガ mega M
10 －9 ナノ nano n 109 ギガ giga G
10 －10 オングストローム angstrom Å 1012 テラ tera T
10 －12 ピコ pico p 1016 ペタ  peta p
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計膜厚は、1（μm）未満程度です。

　 デ ジ タ ル 製 品 で は CD（Compact Disk）, DVD
（Digital Versatile Disk）、そして LED（Light Emitting 
Diode）, 等への薄膜の適用があります。
　自動車では、ミラー、等へのコーティング皮膜、機
械部品の摺動部への耐摩耗コーティング皮膜、その他
多数あります。
　建築分野では、省エネ効果や防曇効果のあるコー
ティングを施したガラスの使用。
　変わったところでは、ティッシュ・ペーパーの製造
で、ティッシュ・ペーパーを切り揃えるためのカッター
の刃先への耐摩耗性効果のあるコーティング皮膜の適
用。
　家の中では、サニタリー（sanitary）製品やその機
器類の抗菌コート皮膜、鏡の曇り止めコート、その他。
　食品の袋類（レトルト食品、その他）では、プラス
ティック・フィルムの表面にアルミニウム（Al）また
は酸化アルミニウム（Al2O3）あるいは二酸化ケイ素

（SiO2）、等の薄膜がコーティングされており、酸素や
水分の透過防止により食品の劣化を防いでいます。
　その他、宇宙、海洋、バイオ、医療、エネルギー、等々
の多くの分野で薄膜技術が応用されており、例を挙げ
たらきりがありません。

４．おわりに
　日本パウダーコーティング協同組合は、粉体状の塗
料を活用して「塗膜」を形成させ、その性能・機能、
等を社会の役に立てるべく努力しているところです。
　そこで、その塗膜というモノを更に広義に勘案し、
今回は、いわゆる「薄膜」と呼称さる機能膜にも言及
しました。
　上述しましたような「薄膜」に限らず、厚さの単位
でマイクロ・メートル（μm）～ナノ・メートル（nm）
程の「膜」の技術・機能は、実に、力持ちであると言
えましょう。
　何かのご参考になれば幸甚です。



15

パウダーコーティング　Vol.17 No. 1

日系 4 社を訪問、建材・消火器粉体塗装ライン
ベトナム視察ツアー 2016

コーティングメディア

海外視察

　日本パウダーコーティング協同組合は 2016 年 11 月
19 日～ 23 日の５日間、ベトナム・ホーチミン市視察・
研修旅行を開催しました。協賛・コーティングメディ
ア、協力・『塗布と塗膜』編集部（塗料報知新聞社）。
毎年恒例となっている海外視察ですが、今回は経済
成長が著しいベトナムを訪れ、日系企業４社（VIET 
NAM SUCCESS、墨東建材工業、ヤマトプロテック、
桂精機製作所）を訪問し粉体塗装ライン見学や各社の
事業展開などリアルな現状をお聞きできました。組合
員を中心に 22 名が参加しました。

２日目
ホーチミン市内を視察

　土曜深夜に到着（成田発）し、２日目となる翌日曜
日はホーチミン市内を視察しました。新たな町の象徴
にもなっている 68 階建て 262 ｍのビテクスコフィナ

ンシャルタワー（49 階スカイデッキ）やベンタイン
市場、統一会堂、中央郵便局、サイゴン大教会を訪れ
ました。
　ベトナムは 7％近い経済成長率、急激な人口増加傾
向を示しており、それに伴いホーチミン市内には高層
ビルの建設ラッシュが続き、都市開発やインフラ整備
が急ピッチで進んでいます。スカイデッキからは市内
が一望でき、多くの高層ビル工事や土地整備の様子を
見ることができました。経済の勢いを体感的に感じる
ことができます。
　経済成長と比例して塗料需要も急増しており、2015
年の塗料生産量は約 50 万トン、販売金額では約 1,600
億円と見られます。この市場規模は 2008 年と比べる
と、数量ベースで約 2 倍、金額ベースでは約 2.5 倍に
も拡大しています。
　ベトナム塗料・インク工業会によると、用途別では
建築（内外装）58％、木材 21％、防食 5％、粉体塗料
4％、コイル 4％、船舶 3％、その他 5％となっており、
建築汎用塗料が圧倒的な割合を占めています。町中で
は店頭調色システムを備えたペイントショップが点在
しており、アクゾノーベル系列の Dulux や JOTUN、
TOA などのメーカーが目立っていました。
　一方、工業用塗料としては粉体塗料が普及してお
り、金属焼付塗装では溶剤塗料の使用率は極めて少な
いということでした。粉体塗料の市場規模は約 2 万ト
ンと見られます。高層ビルで使用されるアルミカーテ
ンウォールでも粉体塗装が施されており、訪れたスカ
イデッキの内装も粉体メタリック仕上げでした。

写真２　町にはペイントショップが目立つ 写真３　スカイデッキ内装には粉体メタリックを使用

写真１　ホーチミン市内は都市開発が進む
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３日目①
VIET NAM SUCCESS（ベトナム・サクセス）

　視察ツアー３日目、午前中はベトナム・サクセス社
を訪問しました。同社は金属加工会社である山口精工

（兵庫県姫路市）と塗装会社の戸崎産業（兵庫県高砂市）
が共同出資により 2006 年に設立。工場はホーチミン市
から約 40 km 北上したビンズン省のドンアン工業団地
にあり、敷地面積は 1 万 957 m2、工場面積は 7,950 m2。 
　事業内容はプレスや切削など金属加工をメインと
し、３年前から粉体塗装事業も始めています。金属加
工としては、月産 300 万ピースの生産能力があり、現
状では 220 万ピースの部品を加工しています。そのう
ち 50％が日本市場向け、その他がベトナム及び第３
国向けに展開。販売先日系企業はは三菱電機とパナソ
ニックがメインになっています。売上は右肩上がりで
増加しており、2011 年では約 2 億円でしたが、2015
年は約 13 億円にまで伸長しています。
　塗装については３年ほど前からハンドガンによる粉
体塗装を行っていましたが、2016 年、本格的に量産
化するため大型ワークに対応できる前処理設備と粉体
塗装ラインを立ち上げています。
　特徴としては、鉄とアルミの大物ワークに対応でき
る設備となっていて、鉄は最大 3.5 m、アルミは最大
8 m まで対応が可能でカーテンウォールなど建築内外
装材を想定しています。

　粉体塗装ラインの全長は約 140 m、搬送はオーバー
ヘッドコンベア式でラインスピードは通常 1.1 ～ 1.5 
m/min で稼働していますが、最大スピードは 2.5 m
の設定が可能。粉体塗装設備はレシプロ２基を対面に
設置。１レシプロ２ガンで吐出量は 50 ～ 80 g/min の
設定。その後、ハンドガンによる補正を行っています。
　塗装ガンは旭サナック製のトリボガンを採用。以前
は韓国製のコロナガンを使用していたとのことです
が、顧客から要望の「溶剤並みの仕上がり外観」が得
られないため、旭サナック製トリボガンで塗装したと
ころ基準をクリア。自動ガンでの導入を決めました。
　現在、品質の安定性を保つために粉体塗料は吹き捨
てしていますが、先を見据えて設備は回収再利用が可
能な設計としています。色替えは１日２回ほど。塗
料使用量は２トン／月。粉体塗料はアクゾノーベルを
メインにタイガードライラックやジョータンを現地調
達しています。営業品目はアルミ建材が多いため、樹
脂系は高耐候ポリエステル系、ポリエステル系、エポ
キシ／ポリエステル樹脂系ハイブリッドを使用してお
り、今後はふっ素樹脂系の使用も予定しています。ま
た、日本からの根強い要望である溶剤塗装の展開も見
据えています。
　現在、粉体塗装に関しては日本の建築物件向けがほ
とんどでベトナム市場向けには展開していません。引
き合いは多いそうですが、日本の高品質を確保する同
社のグレードではオーバースペックとなりコストも合
わないのが実状。ただ、ベトナム経済の発展に伴い、
高グレード需要の高まりも期待できるため、同社とし
てもベトナム市場向けの本格展開を見据えています。

３日目②
VIET BOKUTO（墨東建材工業）

　３日目午後は墨東建材工業のベトナム工場を訪れま
した。同社は墨東建材工業（本社・東京都葛飾区、工場・
埼玉県越谷市、代表取締役社長・田坂芳郎氏）の現
地工場として 2008 年６月に設立、翌年９月から稼働。
工場はビンズン省のベトナムシンガポール工業団地に
立地。敷地面積は 7,300 m2、工場面積は 2,160 m2。従
業員数は 60 名（日本人は工場長と営業補佐の２名）。
　営業品目はアルミパネル製品及びアルミ形材製品写真４　サクセス社・粉体レシプロ＋ハンドガン補正

写真５　サクセス社・建材を想定し大物品に対応 写真６　墨東建材工業・粉体塗装は現地で外注施工
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で、年間出荷平米数は 2014 年では 1 万 6,392 m2 でし
たが工場増築及び２交代制の 24 時間稼働にした結果、
2015 年は 3 万 2,800 m2 に倍増しました。
　工程は材料入荷→受け入れ検査→材料切断→タレパ
ン加工→曲げ→溶接→仕上げ→日本へ出荷し、日本の
協力工場で塗装（溶剤系）仕上げを行っています。粉
体塗装の場合は協力工場のベトナム・サクセス社や台
湾系工場で行い、溶剤ふっ素樹脂塗装を現地で行うと
きには越南華陽金属で塗装しています。
　現状は日本の物件のみですが、今後はベトナム市
場への展開を見据えています。「販売ライセンスの取
得も決まり体制は整いつつある。日本の有名な建築家
のプロジェクトの話もあり、ベトナム市場での高級グ
レード需要も期待できる」（田坂社長）。

４日目①
ヤマトプロテック・ベトナム

　４日目午前はヤマトプロテックを訪問しました。同
社は消火器メーカーであるヤマトプロテック（本社・
東京都港区）の現地工場として 2003 年２月に設立し
ました。ビンズン省ベトナムシンガポール工業団地
内にあり工場面積は 6,800 m2。日本人は社長及び副社
長の２名体制で、従業員数は 109 人（女性 73 人、男
性 36 人）。生産した消火器はベトナム向け 3 万本／月、

写真７　墨東建材工業・24 時間稼働により出荷量が倍増

写真８	 ヤマトプロテック・外面は上・中・底部を 3 ガ
ンで塗装

写真９	 ヤマトプロテック・化成処理からの一貫設備を
有す

写真 10　桂精機製作所・集合写真

日本向け 10 ～ 12 万本／月を出荷しています。
　工場では化成処理及び粉体塗装ラインを備えてお
り、化成処理にはリン酸亜鉛皮膜処理を施し、内面に
はジョータン製のエポキシ樹脂系（グレー色）、外面
には関西ペイント製のポリエステル系（赤色）の粉体
塗装を行っています。膜厚は内面 30 μm 以上、外面
40 μm 以上を確保しています。
　塗装ラインはオーバーヘッドコンベア式でラインス
ピードは 0.7 m/min。塗装設備は旭サナック製コロナ
ガンを使用しており、内装ではロングノズルガンが吹
き出しながら上昇します。外面では固定ガンを上部、
下部、底部の３ガンで塗装し、粉体塗料は回収再利用
しています。焼付乾燥温度は 200℃～ 215℃。

４日目②
KATSURA VIETNAM（桂精機製作所）

　４日目午前は組合員でもある桂精機製作所を訪問し
ました。同社は 2013 年３月から工場の稼働を開始し、
ベトナム国内外向け熱燃料使用機器の製造及び加工を
行っています。
　取り扱い品目はLPG：供給機器、安全機器、空調機器、
燃焼機器、LPG・LNG：産業用設備（乾燥炉、バッチ
炉、タンブラーなど）、電気式焼き入れ設備、高圧ガ
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写真 11　桂精機製作所・LP ガス用供給機器類を展開

ス供給設備。
　同社では主力製品の調整器類の投入を持って提供商
材のバリエーションの拡大を図っており、ベトナム市
場固めに取り組むとともにアセアン諸国においても販
売ルートの構築を目指しています。
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2016年（平成28年）を振り返って

事務局

トピックス

　日本パウダーコティング協同組合事務局です。今年
も経産統計等のデータから2016年（暦年）を振り返っ
てみましょう。
　全塗料（シンナー含）生産量は 2008 年のリーマ
ンショック以前は 190 万トン前後で推移、リーマン
ショックで 2009 年は約 150 万トンまで減少、その後
160 万トン前後で推移し、2016 年も対前年比（１－
10月）で 99．1％とほぼ年間 160万トンペースを維持
し続けています（図1参照）。
　そのような中、粉体塗料はリーマンショック前ま
で 3万トン超あった生産量がリーマンショックで 2.6
万トンまで減少、その後は 2011 年の東北大震災も乗
り越え徐々に増加して 2014 年には過去最高の 3.78 万
トンまで増加しました。2015 年は当初の発表資料で
は大幅減少をする可能性があったが、2016 年６月に
データの補正が入り最終的には少し減少の 3.56 万ト
ンとなりました。2016 年は対前年比（１－ 10月）で

100.1％とほぼ同量で推移しています。最終的にも昨
年と変わらないものと思われます（図１及び表１参
照）。
　塗料販売量から見ると、全塗料はリーマンショック
前までは 200万トン前後で推移、リーマンショックで
164万トンまで減少、その後は 170万トン前後で推移
し、2016 年も対前年比（１－ 10月）で 99.9％とほぼ
170万トン強のペースを維持し続けています（図２参
照）。
　粉体塗料はリーマンショックまで 3.7 ～ 4万トンで
推移していたが、リーマンショックで 3.1 万トンま
で減少、その後徐々に増加して 2015 年は 4.77 万トン
と過去最高でした。2016 年は対前年比（１－ 10月）
98.8％でわずかではあるが減少傾向にあります（図２
及び表２参照）。
　以上のことから、全塗料，粉体塗料共に 2015 年と
2016年は同程度で推移したものと思われます。

図１　粉体塗料生産量と全塗料生産量の推移（暦年（万トン））

表１　粉体塗料生産量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
H25 2706 2967 2903 2855 2704 2765 2918 2611 2868 3159 28456
H26 3139 3276 3279 3081 2805 3039 3251 2672 3285 3615 31442
H27 2797 2972 3357 3108 2618 3165 2908 2438 2626 3332 29321
H28 3124 3054 3190 2873 2574 2971 2793 2603 3066 3114 29362
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図２　粉体塗料販売量と全塗料販売量の推移（暦年（万トン））

表２　粉体塗料（出荷）販売量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
H25 3203 3311 3316 3215 3135 3099 3616 3002 3617 3806 33320
H26 3804 3840 3931 3603 3291 3519 3826 3042 3869 4093 36818
H27 4162 4058 4653 3780 3532 4196 3766 3472 3408 4294 39321
H28 3870 4121 4226 3856 3544 3947 3718 3525 3906 4120 38833

　粉体塗料における生産量と販売量の差を見てみる
と、2012年 0.56 万トン、2013 年 0.59 万トン、2014 年
0.64 万トンと徐々にその差が広がる傾向にあったとこ
ろ、2015 年には 1.22 万トンと大幅にその差が広がり
ました。2015 年（１－ 10月）の差は 1万トン、2016
年（１－ 10月）の差は 0.95 万トンであるからほぼ同
じ差で推移しています（表３参照）。

　販売量と生産量の差が拡大していることは海外品の
増加が要因ではないかと思われますが現在のところ定
かではありません。今後、財務省の通関統計などの
データをチェックし明らかにして行きたいと思ってい
ます。
　粉体塗料は大変環境に優しいこと、肌外観も以前に
比べれば各社の開発が進み格段に良好になっているこ
と、価格面も結構リーズナブルになってきていること
等々、需要が増える状況は整ってきていると思われま
す。
　塗装機械においても、2015～ 16年は塗装システム、
静電塗装ガンの改良等で塗料使用量の削減、工数の削
減、塗装環境の改善等が図られ、各社状況をお伺いす
るとそこそこ増えているようです。2017 年も更なる
改良がなされるものと思われます。
　世界に目を向けると、塗料生産量は一説によると約
4000万トン強、粉体塗料は 2015年、16年は同程度の
約190万トンで粉体塗料/全塗料の割合は約5％です。
　その中で中国の粉体塗料の生産量は約 90万トン強
で現状頭打ち状態ではあるが世界の粉体塗料市場の約
半分をまだまだ占めています。
　日本の粉体塗料・塗装は 2014年以降 15、16年とほ
ぼ横ばいで推移しています。これを乗り越えて 2017
年にはまた上昇に向かう様皆さん頑張りましょう。

表３　粉体塗料（出荷）販売量と生産量の差

歴年 差（トン） 備考
2005 6673
2006 5775
2007 5271
2008 4952
2009 5220
2010 5487
2011 5812
2012 5577
2013 5890
2014 6409
2015 12155
（2015） 10000 １-10月
（2016） 9471 １-10月
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　　　平成２８年１１月１９-２３日に日本パウダーコーティング協同組合主催でベトナム・ホーチミン市の視察・
　　　研修旅行を行い、２２日に消火器のヤマトプロテック㈱ビンジュン工場様を訪問させていただきました。
　　  その折に火災に関する内容とヤマトプロテック㈱様の消火器【塗装】に対する考え方・方向性のご説明
　　　を受けました。皆様火災に対しては大変なる注意を払っておられると思いますが、改めてこの基礎的
　　　なお話をお読みいただき初心に帰っていただければと思います。　　　　　　　　　事務局

“燃焼”と“消火” 　　　※⽕災の怖さ ： ⼀般的に⽕災の勢いは時間の2乗に⽐例すると⾔われます

　　１． なぜ物は燃えるのか？　　〜燃焼について〜
       ★ 物が燃える（燃焼）とは・・・
           空気中の“酸素” と“燃える物（可燃物）” とが反応して熱と光を発する現象をいいます。

物が燃えるためには
  (a) 可燃物(燃える物)
  (b) 酸素(空気)
  (c) 点火源
  (d) 連鎖反応
の4つすべてが必要です。

これを「燃焼の4要素」と呼んでいます。

◆私たちの身近な【燃焼の4要素】
　(a)可燃物の形(燃える物)
　　火が着いたときに、継続的に燃え続ける
　　　　固体・液体・気体（詳細は表ー１参照）

　(b)酸素
　　空気中の酸素濃度は約21％です。

　(c)点火源(きっかけ)
　 可燃物によって違いますが、加熱・炎・電気火花など。

  (ｄ)連鎖反応     “酸素”と“燃えるもの”の連続反応

（表-１）私たちの周りにある(a)燃える物（可燃物）
可燃物の形 燃焼の形 物質例

気体 水素

液体 ガソリン

ナフタレン

パラフィン

＜物が発火するのに必要な温度＞

　脱脂綿（２２８℃）　新聞紙（１８４℃）　松（２０８℃）　石炭（３５８℃）　煙草（１７２℃）

〔炎が生まれるまで〕
　　物がある温度以上（⾼温）になる　　⇒　燃える物から燃える気体が発生　⇒
　　発生した気体が酸素と急激に結びつく　⇒　熱や光が出る→炎　⇒
　　この熱で、さらに物が燃える（連鎖反応）

〔火の取扱いについて〕
 　炎（⽕）は⼀度燃え始めると“燃焼の４要素”がある限り燃え続けます。
   “火”は決して軽い気持ちでは取り扱わないでください。
   火は私たちの生活に無くてはならないものですが、扱い方しだいで、危険な存在
   になることも忘れないでください。

燃焼の形の説明・名前

気体がそのまま燃焼

発生した気体が燃焼（蒸発燃焼）

熱で分解されて発生した気体が燃焼

（分解燃焼）
樹脂

熱で分解されて発生した気体が燃焼

気体燃焼

固・気が同
時に燃焼

固体

固体の表面と、熱で分解されて発生した気体

が同時に燃焼
木材

発生した気体が燃焼（蒸発燃焼）

組合便り１ 
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　　２． どうやって火は消えるのか？　　〜消火について〜
　　 　★燃焼の復習です。
             物が燃えはじめるには

① 可燃物
② 物が燃えるために必要な量の酸素
③ 点火源(きっかけ) ： 熱や電気火花など
そして燃え“続ける”には、プラスして
④ 連鎖反応が必要となり

燃焼には全部で「４条件」が必要です。
             逆に考えると、この４条件の１以上無くせば･･･ “火”は消えます＝“消火”
             具体的には、次の4方法が考えられます。

　　　　　　　(1)可燃物を取り去る
例１) 燃える物を壊す・移動する
  ■ 燃える物が、他に引火することなく、燃え尽きることにより可燃物が無くなること
     になり→消火
例２) ガスの元栓を締めてガスの⽕を消す。
  ■ ガス＝燃える物（気体）なので、燃焼の４条件から可燃物が無くなることになり
   →消火

 --------- 【具体的には…】　---------------
昔の⼤名⽕消しや、町⽕消しが、家屋をたたき壊して消⽕した⾏為は（例１）。
ガスの元栓を締めることで、消⽕する⾏為は（例２）となります。

             (2)酸素を止める(窒息効果)
例１) 燃えている物の表面をおおう
  ■ 燃える物と、酸素の結びつきを阻止することで→消火
例２) 燃えている物に二酸化炭素、窒素などをかける
  ■ 燃えている物に、二酸化炭素・窒素などをかけることで、酸素濃度が低くなり→消

※ 空気中の酸素濃度は、約21％ですが、酸素濃度が⼀定以下となると、物は燃えなく
   なります。

 --------- 【具体的には…】　---------------
⽕のついているアルコールランプに、フタをして⽕を消す⾏為は
例1)の消火方法のひとつです。

             (3)温度を下げる
例1) 物の温度を、物が“燃えるのに必要な温度”より低くする。
■ 水などをかけることによって、燃えている物の温度を下げ、燃える気体の発⽣を
   阻⽌する→消火

 --------- 【具体的には…】　---------------
使い終わった花⽕を、バケツに張った⽔に⼊れる⾏為。
温度を下げることによって消⽕する⽅法です。

燃焼の４要素の除去 消化作用

除去効果

窒息効果

冷却効果
燃焼物の温度（熱）を下げて消す方法

燃焼反応を抑制する抑制効果

①可燃物を取り去る

②酸素を取り去る

③熱エネルギーを取り去る

④連鎖反応を遮断

可燃物をその場から取り除く

可燃物の供給を停止（ガス等）

空気を遮断する

酸素濃度を低くする

冷却（温度を下げる）水等をかけて
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             (4)連鎖反応を止める
例）燃焼の連続的な関係を終わらせる
■ １〜３の要素の相互関係をとめる。

 --- 【一般的な例はなく、科学的な方法のみの消化です】　--------
化学反応により、連鎖反応を抑制する

　　　　★消火のまとめ

　　　　　　　”炎（燃焼）”の４つの弱点を説明しましたが

これらに対し、⽕災の初期消⽕に効⼒を得られるのが皆様の身近にある、消火器となり、
A火災・B火災・C火災のマルチに対応できるのがABC粉末消火器となります。

　消火器の【塗装】について（参考まで）
　　　すべてを奪ってしまう火災に対し、人命・財産・思い出を守るべく消⽕に対し有効とできる消⽕や防災機
　　　の⽣産・販売を⾏う弊社としましては、お客様に【物】では、無く【安全】を購入して頂いているとも言えま
　　　その中、消火器は有事の際の一発勝負・必ず確実に機能する事が要求されるとともに、日本基準業務用
　　　消火器の設計品質基準10年に対し屋内外に限らず、沿岸部・⾼湿度・厨房・駐⾞場などの排気ガスにさら
　　　され続けるなど、多条件となる設置環境の中で、消火に対して命とも言える【消火薬剤】を守り、蓄圧型
　　　消火器においては、常に0.9MPa【海外では1.3MPa前後が多い】の内圧が生じる貯蔵容器の腐食を防止す
　　　る必要があります。その為、消火器の塗装は装飾塗装以上に品質維持を目的とする要素が強くなります

　　【ヤマトプロテック㈱ビンジュン工場における塗装】
　　　　⼤阪⼯場と同管理を基本に日本向けABC粉末消火器の塗装基準【海外向け：内面塗装無し】は、
　　　　塗装前表⾯処理： 燐酸塩被膜処理
　　　　外面塗装： 粉体塗料⾚⾊ポリエステル樹脂焼付け40μ以上
　　　　内面塗装： 粉体塗料グレーエポキシ樹脂焼付け30μ以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【液体消火薬剤100μ以上】
　　　　塗装方式： ｺﾛﾅ方式【大阪工場：ﾄﾘﾎﾞ方式】
　　　　塗装条件： ﾗｲﾝｺﾝﾍﾞｱｽﾋﾟｰﾄﾞ700mm/分
　　　　焼付け炉温度200℃ 〜215℃
　　　　として⽣産を⾏い、初物は塗装済み容器の耐圧・破壊確認も実施し塗膜状態の品質確認。
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平成２８年１０月－１２月の主な組合活動報告 

 

（日本パウダーコーティング協同組合活動報告） 

１） 「パウダーコーティング」誌秋季号発行  １０月２０日付 

2) 粉体塗装研究会セミナー １０月１８日 

１２月６日（工場見学会-新潟の㈲田辺塗工所様）  

3） クオリコート委員会（軽金属製品協会にて） １１月１５日，１２月７日 

   １２月１４日 一社）日本サッシ協会にてクオリコート説明会を実施   

4） 粉体塗装技術要覧第４版追補版の発行 １２月２０日発刊 

（監修パウダー協、塗料報知新聞社発行） 巻末の本の紹介を参照下さい。 

  5) ＩＰＣＯ〔国際工業塗装高度化推進会議〕（塗料報知新聞社会議室） 

     １０月１９日、１２月１５日 

      １０月１２日 九州工業塗装協同組合主催（ＩＰＣＯ協賛）の九州セミナー(小倉) 

  6) １１月１９日～２３日 ベトナム・ホーチミン市視察研修旅行（参加者２２名） 

  7) 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) アドバイザーとして参画 

    ① ㈲田辺塗工所 （３年目）  新潟 

       １２月８日 第二回サポイン研究開発推進委員会 

     ② ㈱ヒバラコーポレーション（１年目） 茨城 

       １１月１日  第一回サポイン研究開発推進委員会 

       １２月１２日 第二回サポイン研究開発推進委員会 

  8) 支部関係 

   ① 名古屋支部年末研修会 １２月１３日（ローズコートホテルにて）  

   ② 関西支部 １０月２８日のＣＥＭＡ第１７回技術シンポジウムに参加 

   ③ 東京支部 １０月２６日 ㈲田辺塗工所様工場見学会（１０名） 

 １２月 13 日 支部研修会及び懇親会（２０名）     

  9） 関係団体・関係会社等の総会・セミナー等 

   ① １０月２８日  ＣＥＭＡ第１７回技術シンポジウム（東京及び関西塗料会館） 

      ② １１月 ２日  スガウエザリング学術講演会（アルカディア市ヶ谷） 

   ② １１月１４日  旭サナック㈱第１２５回ユーザー教室 

   ③ １１月２９日   全国中小企業団体中央会創立６０周年記念式典 

   ④ １２月１６日  「ＤＮＴ環境塾」が環境配慮形塗装に対する塗装仕様の検討と市場 

                  動向について講演する「カーテンウォールコーティングフォーラム」 

組合便り ２ 
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     労働災害を防止するためのリスクアセスメントを実施してますか！ 

     労働安全衛生法が改正されました。（平成２８年６月１日施行） 

 
一定の危険有害性のある化学物質（640 物質）について  

１． 事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。 

2. 譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。 

 

 １．健康障害リスクアセスメント 

   厚生労働省の委託を受け、㈱三菱テクノリサーチが平成９月１４日より１２月１

日まで日本全国で１２回「ＧＨＳラベルを活用したＨＯＷ ＴＯ職場の安全衛生教育」

という題目でセミナー講演が行われました。 

  この資料は下記アドレスもしくは㈱三菱テクノリサーチのホームページからご

覧になることができます。 

    講演１  ラベル表示を活用した 災害の防止  

日本大学理工学部 まちづくり工学科 教授 城内 博氏     

https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/jounai_shinagawa_koen1.pdf 

     講演２   ラベル表示を活用した 職場の安全衛生教育の進め方 

                    ㈱三菱テクノリサーチ  藤井 俊治氏 

        （藤井氏はパウダー協も協賛して加入してますＩＰＣＯの会員です）  

  https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/fujii_shinagawa_koen2.pdf 

 ★ 労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう！ （厚生労働省）   

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/

0000099625.pdf 

 ★ 作業前に絵表示を確認（厚生労働省） 次頁参照 （三菱テクノリサーチ社の講演資 

料の中にも入っています）  

https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/common15.pdf 

２．火災リスクアセスメント 

 ① 塗装アセスメント ： ＩＰＣＯ（国際工業塗装高度化推進会議）環境部会編 

 ② 粉体塗装火災リスクアセスメント実施マニュアル ＪＡＰＣＡ Ｒｏｏｋｉｅｓ作成 

 ③ 粉体塗装 : 粉体塗装火災防止入門 ＪＡＰＣＡ Ｒｏｏｋｉｅｓ作成 

 以上は、パウダー協ホームページのトップページであるＪＡＰＣＡ Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎの  

粉体塗装の火災防止リスクアセスメントについて に入っています。 

  http://www.powder-coating.or.jp/news/risk/ 

今後も折を見て支部会等にて講習会を行って行く予定です。 

組合便り 3 

https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/jounai_shinagawa_koen1.pdf
https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/fujii_shinagawa_koen2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
https://www.mctr.co.jp/koshukai_label/download/common15.pdf
http://www.powder-coating.or.jp/news/risk/
http://www.powder-coating.or.jp/news/risk/
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エクセル・インダストリアル・ジャパン㈱
（ブランド名　：　サメス）

  【 はじめに 】
      サメス社は1947年に産業界に静電塗装技術を発

  　 表して以来、静電塗装技術の企業として世界の塗

　　 装業界をリードする塗装機器メーカーである。日本

　　 でも自動車業界を中心に多くの溶剤用の回転塗装

　   機を提供し高い評価を得ている。2015年から横浜に

　　 「エクセル・インダストリアル・ジャパン株式会社」

　　　　 （フランス  サメス社の100%日本現地法人）

     を設立し、 一般産業市場向けに粉体に限らず溶剤

     の塗装機器も 含めた販売を注力し始めている。サ

     メスの粉体分野 での歴史は古く、1962年に世界で

 　　初めての粉体塗装 機器を発売して以来、常に粉体塗装市場をリードしてきた。現在においても、世界の４大

　　 粉体プレミ アムメーカーのひとつとして、世界では高い評価を維持している。サメスの特徴としては、同社

　　 ならではのユニークな技術を数多く保持していることが上げられる。200を超える特許を取得している中で、

　　 他に類のない、また粉体の世界ではサメス唯一のテクノロジーである粉体用回転式塗装機「イノ ベル」など、

   　独創的で魅力的な製品群をラインアップしている。サメスの特徴としては、やはり高電圧コントロールが挙げ

     られる。塗着効率を上げるには高電圧を維持しなければならず、同時に安全性も確保する必要がある。特に

　　 高い塗着効率を求められる自動車産業や環境意識の高い欧州市場で揉まれた高い技術力。それは静電塗 

   　装機市場の世界ナンバーワンのシェアを維持できる所以である。

  1 ．粉体用回転式塗装機（ベル型塗装機）
    製品名称…イノベル（粉体用回転式塗装機〈ベル型塗装機〉）

    特徴…世界で唯一の回転式塗装機。広いパターンサイズ、大吐出、高塗着効率。サメス

　　のベル型粉体塗装機は1993年の初号機に始まり、1000台以上が世界で稼働中であり、

　　世界で唯一量産されている粉体用回転式塗装機（ベル型塗装機）である。 

　　特長① ： 非常に広いパターン幅  - 最大パターンサイズ   450㎜ 

　　特長② ： 可変パターンコントロール  - 可変パターンコントロール250㎜～450㎜ 

　　特長③ ： ロボティック粉体塗装対応  - あらゆるロボットメーカーのロボットに対応

    特長③

  特長① 特長②

製品紹介 
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 ２．イージェット２（粉体用マニュアル・ガンユニット）
 　製品名称…イージェット２（粉体用マニュアル・ガンユニット）

   特徴…シンプルかつさまざまな現場に対応を可能にしたタフ

   なデザイン。ガンの軽量設計による取りまわしの快適性を追 

   求したモデル。高い塗着効率を維持しながら安定した吐出に

   より高度な塗膜品質を得られる。 ₂ 丁取りやカートリッジシ 

   ステムなど様々なオプションを用意。コントローラは人間工

   学に基づき設計され、視認性も高く使いやすい。部品点数を

   究極に削減した圧倒的なメンテナンス性。

 ３．オートマッハジェット（粉体用自動塗装機・自動ガン）
 　製品名称…オートマッハジェット（粉体用自動塗装機・自動ガン）

   特徴…高塗着効率。シンプルな設計で 

   高い安定性。世界の粉体塗装でもトッ

   プクラスのシェアの高い信頼性。数多

   くのノズル径の平ノズルと丸ノズルを

   用意。オプションも豊富。 

   写真① ： スイベル・ノズル

   写真② ：　FCC（急速色替え）タイプのオ

            ートマッハジェットの設置例

 ４．イーシリーズ（粉体用マニュアル・ガンユニット）
　　特徴…圧倒的コストパフォーマンス、低予算でサメスの塗装機を導入されたい方に最適。シンプルなアナログ

 　 計器のコントローラで安定性と高齢者に対してもわかりやすく使いやすさを追求。

  【 おわりに 】

     日本では粉体市場の伸びは長年安定しているが、ここ数年は市場が活況になり粉体塗装機器システムの

　　新規投資や更新投資が増えてきている。サメス社の粉体塗装は多くの魅力的な塗装機器群を擁している。

　　未だ日本では馴染みのものとなっていないが、このグローバル・スタンダードの技術を日本市場でも活用

　　して頂くべく、ぜひ一度、導入をご検討いただきたい。

  写真②   写真①
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表紙解説
表紙絵画：小島輝夫
表紙写真
晩秋の上高地（田代湿原から穂高岳）
　北アルプスの景勝地、上高地、の秋も終わりに近づ
き田代湿原は濃いきつね色に彩られていた。見上げる
穂高の山は薄っすらと雪化粧をして冬支度の姿を見せ
ていた。



35

            

            VIET NAM SUCCESS CO.,LTD. （粉体塗装工場）  日本：戸崎産業株式会社

        ２０１６年１１月２１日訪問  戸崎寿人社長様、伊尻 和博副社長、戸崎勇人 Mg様

               同道 ： 墨東建材工業㈱田坂社長様、青山専務様

                 

        
           墨東建材工業株式会社 ベトナム工場 ２０１６年１１月２１日訪問

        ご対応 ： 墨東建材工業㈱田坂社長様、青山専務様、柴田工場長様

番外編
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       ヤマトプロテック株式会社 ベトナム ： YPVN工場（ビンジュン省）

ご対応 ： 南 嘉昭本社執行役員様（現地社長を勤められ、２５日に帰任される）、

明星 貴洋現地新社長様、村田修現地副社長様

       
左がTNPの HUYEN さん、右は会長さんです。 河合先生       TNP 社カタログ

  ☆ ㈱桂精機製作所 ベトナム工場様は海外便りの本文中に掲載
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☆ 塗料メーカの看板等（コーティングメディア 桜井さん撮影）

         JOTUN(船より)                           NIPSEA(ビステスコフィナンシャルタワー７Ｆ)

         ローカル塗料会社（KOVA）       ベトナムの日本の家のペンキ！ スプレー缶

   

ＴＯＡ（多分タイより）                 ＭＡＸＬＩＴＥ＆ＤＵＬＵＸの販売



38

パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
テ
ィ
ン
グ　

ISSN
 1346-6739	

発
行
：	

日
本
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
協
同
組
合
（JA

PCA

）

二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日　

V
ol.17 N

o.1	
	

東
京
都
港
区
芝
五-

三
一-

一
六　

Y
CC

ビ
ル

定
価　

二
〇
〇
〇
円	

制
作
：
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
誌 

制
作
部


	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1


